




CalcAssay_XMOD

Data Source: 05-SED-NPAG-ACLC-05_XMOD_STD
Filter: Unfiltered
Element Wt%
Al 8.13
As 0.01
Ba 0.00
C 0.07
Ca 2.54
Ce 0.00
Cl 0.01
Co 0.00
Cu 0.00
F 0.27
Fe 3.71
H 0.23
K 2.74
La 0.00
Mg 2.98
Mn 0.00
Na 1.86
Nd 0.00
Ni 0.00
O 47.81
P 0.05
Pb 0.00
RE 0.00
S 0.06
Sb 0.00
Si 29.36
Th 0.00
Ti 0.17
Unknown 0.00
W 0.00
Zn 0.00
Zr 0.00
Total 100.00



Sparse Phase Mineralogy - SPL

Elemental Distribution - SPL
Data Source: 05-SED-NPAG-ACLC-05_SPL_Lt
Mineral Groupings: Ungrouped
Filter: Unfiltered
Mineral Al (%) As (%) Ba (%) C (%) Ca (%) Cl (%) Co (%) Cu (%) F (%) Fe (%) H (%) K (%) Mg (%) Mn (%) Na (%) Ni (%) O (%) P (%) Pb (%) RE (%) S (%) Sb (%) Si (%) Ti (%) W (%) Zn (%)
Arsenopyrite 0.00 93.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe Oxides - with As 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe-As-Ca oxide 0.00 0.60 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cobaltite/Gersdorffite 0.00 5.82 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
As-Bearing Pyrite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ##### 100.00 100.00 ##### ##### ##### ##### 100.00 100.00 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 0.00 #####

Mineral Association - SPL
Data Source: 05-SED-NPAG-ACLC-05_SPL_Lt
Mineral Groupings: Ungrouped
Filter: Unfiltered
Mineral Chlorite Albite Orthoclase Tetrahedrite Quartz ScheeliteEpidote PlagioclaseBarite Muscovite/Mixed ClaysHornblendeJamesonitePyrrhotitePyrite Galena Biotite Stibnite Bronzite Titanite Rutile Fe Oxides - No AsApatite Calcite Ankerite ArsenoliteZircon Monazite Spessartine ArsenopyriteFe Oxides - with AsRealgar Ilmenite Unknown Low_Counts Tremolite No_XRay Sphalerite Dolomite Bornite Fe-As-Ca oxideChalcopyrite Cobaltite/GersdorffiteCuprite Sb2O3 Pentlandite Al-Mn-Fe-As oxideAl-Mn-Fe oxideAs-Bearing PyriteFe-Mn-oxyhydroxideMn-(oxyhydr)oxideCa Arsenate (Rauenthalite?)Ca-Fe Arsenate (Yukonite/Scorodite?)Bright UnknownsBastnasite? Free Surface
Arsenopyrite 6.26 0.43 0.42 0.00 1.76 0.00 0.00 6.08 0.00 2.86 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.18
Fe Oxides - with As 7.27 4.40 0.00 0.00 3.99 0.00 0.00 3.24 0.00 4.89 0.00 0.00 23.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.77 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 45.49
Fe-As-Ca oxide 2.75 0.72 2.24 0.00 2.54 0.00 0.00 3.07 0.00 2.39 3.99 0.00 3.16 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 1.83 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.63
Cobaltite/Gersdorffite 2.18 0.00 4.07 0.00 14.29 0.00 0.00 10.17 0.00 0.00 0.00 0.00 6.71 0.00 0.00 12.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 26.14
As-Bearing Pyrite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.86

Sparse Phase Mineralogy - SPL 
Data Source: 05-SED-NPAG-ACLC-05_SPL_Lt
Mineral Groupings: Ungrouped
Filter: Unfiltered
Mineral Wt% Area% Area (micron) Particle Count Grain Count
Chlorite 17.58 16.90 14336566.59 41764 58789
Albite 4.16 4.50 3816741.35 16989 24329
Orthoclase 2.24 2.48 2104373.39 7518 13704
Tetrahedrite 0.00 0.00 0.00 0 0
Quartz 12.58 13.58 11524116.44 23822 38579
Scheelite 0.00 0.00 0.00 0 0
Epidote 0.12 0.10 86633.01 702 831
Plagioclase 23.48 24.79 21031468.77 44025 67936
Barite 0.00 0.00 34.18 3 3
Muscovite/Mixed Clays 6.87 6.89 5845500.13 35124 52213
Hornblende 0.55 0.54 456447.10 5955 7770
Jamesonite 0.00 0.00 4.46 1 1
Pyrrhotite 0.32 0.20 169350.52 752 814
Pyrite 0.02 0.01 7642.30 85 111
Galena 0.00 0.00 0.00 0 0
Biotite 29.10 26.61 22579698.97 60072 88842
Stibnite 0.00 0.00 0.00 0 0
Bronzite 0.00 0.00 176.83 3 4
Titanite 0.18 0.15 125654.35 932 1292
Rutile 0.02 0.01 12517.74 242 285
Fe Oxides - No As 0.16 0.09 76650.33 655 681
Apatite 0.69 0.61 517576.56 2020 2159
Calcite 0.44 0.46 394109.55 1996 2299
Ankerite 0.02 0.01 12676.73 68 72
Arsenolite 0.00 0.00 0.00 0 0
Zircon 0.03 0.02 14968.09 327 336
Monazite 0.02 0.01 8105.92 197 231
Spessartine 0.02 0.02 18412.54 207 268
Arsenopyrite 0.08 0.04 29875.25 28 28
Fe Oxides - with As 0.00 0.00 609.24 7 12
Realgar 0.00 0.00 0.00 0 0
Ilmenite 1.25 0.75 639333.23 4488 5148
Unknown 0.00 0.64 542683.36 5914 11511
Low_Counts 0.00 0.47 397964.13 1487 2254
Tremolite 0.01 0.01 7426.83 175 185
No_XRay 0.00 0.04 37001.91 11312 11312
Sphalerite 0.00 0.00 380.41 12 12
Dolomite 0.00 0.00 424.98 9 9
Bornite 0.00 0.00 0.00 0 0
Fe-As-Ca oxide 0.01 0.00 3908.08 18 19
Chalcopyrite 0.02 0.01 11167.00 124 142
Cobaltite/Gersdorffite 0.00 0.00 2300.27 10 10
Cuprite 0.00 0.00 16.35 1 1
Sb2O3 0.00 0.00 10.40 1 1
Pentlandite 0.00 0.00 1319.53 25 31
Al-Mn-Fe-As oxide 0.00 0.00 0.00 0 0
Al-Mn-Fe oxide 0.00 0.00 0.00 0 0
As-Bearing Pyrite 0.00 0.00 23.78 1 1
Fe-Mn-oxyhydroxide 0.00 0.00 4.46 1 1
Mn-(oxyhydr)oxide 0.00 0.00 0.00 0 0
Ca Arsenate (Rauenthalite?) 0.00 0.00 0.00 0 0
Ca-Fe Arsenate (Yukonite/Scorodite?) 0.00 0.00 0.00 0 0
Bright Unknowns 0.01 0.04 30766.82 1801 4130
Bastnasite? 0.01 0.01 6230.63 92 112
Total 100.00 100.00 84850872.49 144052 396468



MinRef

Mineral Density Formula Al (%) As (%) Ba (%) C (%) Ca (%) Ce (%) Cl (%) Co (%) Cu (%) F (%) Fe (%) H (%) K (%) La (%) Mg (%) Mn (%) Na (%) Nd (%) Ni (%) O (%) P (%) Pb (%) RE (%) S (%) Sb (%) Si (%) Th (%) Ti (%) Unknown (%) W (%) Zn (%) Zr (%)
Chlorite 2.95 (Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2·(Mg,Fe)3(OH)6 8.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.91 1.25 0.00 0.00 11.28 0.00 0.00 0.00 0.00 44.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Albite 2.62 NaAlSi3O8 10.77 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.30 0.00 0.00 48.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orthoclase 2.56 KAlSi3O8 9.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tetrahedrite 4.90 (Cu,Fe)12Sb4S13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.14 0.00 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.13 29.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Quartz 2.63 (SiO2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Scheelite 6.01 Ca(WO4) 0.00 0.00 0.00 0.00 13.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.86 0.00 0.00
Epidote 3.45 Ca2Al2(Fe3+,Al)(SiO4)(Si2O7)O(OH) 14.39 0.00 0.00 0.00 17.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.96 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plagioclase 2.69 Na0.5Ca0.5Si3AlO8 9.96 0.00 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.24 0.00 0.00 47.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Barite 4.48 Ba(SO4) 0.00 0.00 58.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.42 0.00 0.00 0.00 13.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Muscovite/Mixed Clays 2.83 KAl3Si3O10(OH)1.9F0.1 20.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.45 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hornblende 2.90 Ca2(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH)2 17.68 0.00 0.00 0.00 9.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.76 0.23 0.00 0.00 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 44.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jamesonite 7.00 Pb4FeSb6S14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.15 0.00 21.75 35.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pyrrhotite 4.62 Fe2+0.95S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pyrite 5.01 Fe2+S2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Galena 7.40 PbS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.60 0.00 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Biotite 3.10 KMg2.5Fe2+0.5AlSi3O10(OH)1.75F0.25 6.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09 6.44 0.40 9.01 0.00 14.02 0.00 0.00 0.00 0.00 43.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stibnite 4.63 Sb2S3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.31 71.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bronzite 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.21 0.00 0.00 0.00 0.00 47.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Titanite 3.48 CaTiSiO5 2.72 0.00 0.00 0.00 19.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.65 0.00 0.00 3.64 0.00 0.00 14.20 0.00 18.16 0.00 0.00 0.00 0.00
Rutile 4.25 TiO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.95 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe Oxides - No As 4.90 Fe3+2O3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apatite 3.19 Ca5(PO4)(F,Cl,OH) 0.00 0.00 0.00 0.00 39.37 0.00 2.32 0.00 0.00 1.24 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.76 18.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Calcite 2.71 Ca(CO3) 0.00 0.00 0.00 12.00 40.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ankerite 3.05 Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2 0.00 0.00 0.00 11.63 19.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.23 0.00 0.00 0.00 3.53 2.66 0.00 0.00 0.00 46.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arsenolite 1.00 As2O3 0.00 75.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zircon 4.65 ZrSiO4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.76
Monazite 5.15 Ce0.5La0.25Nd0.2Th0.05(PO4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.45 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 26.65 12.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Spessartine 3.10 Mn3Al(Si3Al)O10(OH)8Fe2 7.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.71 1.13 0.00 0.00 0.00 23.19 0.00 0.00 0.00 40.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arsenopyrite 6.07 Fe3+AsS 0.00 46.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe Oxides - with As 4.90 Fe3+2O3(As0.07) 0.00 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realgar 3.56 As4S4 0.00 70.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ilmenite 4.72 Fe2+TiO3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.56 0.00 0.00 0.00 0.00
Unknown 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Low_Counts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Tremolite 3.05 Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 0.00 0.00 0.00 0.00 9.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 14.96 0.00 0.00 0.00 0.00 47.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No_XRay 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Sphalerite 4.00 ZnS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.09 0.00
Dolomite 2.85 CaMg(CO3)2 0.00 0.00 0.00 13.02 21.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 0.00 0.00 52.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bornite 5.10 Cu5Fe2+S4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.32 0.00 11.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe-As-Ca oxide 4.00 Fe2O2(OH)As0.13Ca1.35Mn1.1 0.00 3.42 0.00 0.00 18.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.19 0.35 0.00 0.00 0.00 21.21 0.00 0.00 0.00 16.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chalcopyrite 4.20 CuFe2+S2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.62 0.00 30.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cobaltite/Gersdorffite 5.00 (Ni,Co)AsS 0.00 45.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.70 0.00 0.00 0.00 0.00 19.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuprite 6.10 Cu2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sb2O3 3.00 Sb2O3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.47 0.00 0.00 0.00 0.00 83.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pentlandite 4.80 Fe2+4.5Ni4.5S8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.21 0.00 0.00 0.00 0.00 33.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Al-Mn-Fe-As oxide 4.00 AlMnFe0.25As0.04 27.29 3.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.12 0.00 0.00 0.00 0.00 55.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Al-Mn-Fe oxide 4.00 AlO(OH)Mn3+0.5O(OH)Ca0.15Fe0.1 20.43 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.23 1.53 0.00 0.00 0.00 20.80 0.00 0.00 0.00 48.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
As-Bearing Pyrite 5.01 Fe2+As0.02S2 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe-Mn-oxyhydroxide 3.00 Fe2O2(OH)Ca1.35Mn1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 19.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.58 0.37 0.00 0.00 0.00 21.96 0.00 0.00 0.00 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mn-(oxyhydr)oxide 3.00 Mn2O2(OH) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 69.16 0.00 0.00 0.00 30.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ca Arsenate (Rauenthalite?) 3.00 Ca3(AsO4)210(H2O) 0.00 53.68 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ca-Fe Arsenate (Yukonite/Scorodite?) 3.00 Ca3Fe(AsO4)2(OH)35(H2O) 0.00 14.04 0.00 0.00 11.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.23 3.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bright Unknowns 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bastnasite? 4.98 Ce(CO3)F 0.00 0.00 0.00 5.48 0.00 63.95 0.00 0.00 0.00 8.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



MinLib - Arsenopyrite

Data Source: 05-SED-NPAG-ACLC-05_SPL_Lt
Mineral Groupings: Ungrouped
Mineral: Arsenopyrite
Liberation Classes: 5% classes
Data Type: Weight%
Filter: Unfiltered
Arsenopyrite Free Surface of Particle (%) 0% (barren) 0% (not exposed) 0% < x <= 5% 5% < x <= 10% 10% < x <= 15% 15% < x <= 20% 20% < x <= 25% 25% < x <= 30% 30% < x <= 35% 35% < x <= 40% 40% < x <= 45% 45% < x <= 50% 50% < x <= 55% 55% < x <= 60% 60% < x <= 65% 65% < x <= 70% 70% < x <= 75% 75% < x <= 80% 80% < x <= 85% 85% < x <= 90% 90% < x <= 95% 95% < x < 100% 100%
No. of Particles 144024.00 0.00 6.00 4.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
Mean Phase ECD (µm) 0.00 0.00 3.11 3.67 11.26 3.32 5.15 6.74 6.92 135.04 69.72 0.00 0.00 0.00 27.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.05
Mean Phase Max Span (µm) 0.00 0.00 3.91 4.94 17.70 3.82 6.49 8.83 9.59 169.18 88.59 0.00 0.00 0.00 51.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.81
Particle Distribution (%) 99.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mean Density 2.83 0.00 2.97 3.09 2.89 3.15 3.50 3.81 4.09 5.42 5.75 0.00 0.00 0.00 5.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.07
Distribution of Mineral (%) 0.00 0.00 0.15 0.15 0.33 0.06 0.07 0.12 0.27 47.94 47.01 0.00 0.00 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85
Cum. Distn. of Mineral (%) 0.00 100.00 100.00 99.85 99.70 99.36 99.30 99.23 99.11 98.85 50.90 3.89 3.89 3.89 3.89 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85

Modal Analysis (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chlorite (%) 17.60 0.00 17.69 0.00 0.00 0.00 0.00 56.06 0.00 3.76 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Albite (%) 4.16 0.00 0.00 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orthoclase (%) 2.24 0.00 0.00 5.64 0.00 51.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tetrahedrite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Quartz (%) 12.59 0.00 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Scheelite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Epidote (%) 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plagioclase (%) 23.50 0.00 16.16 26.61 33.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.18 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Barite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Muscovite/Mixed Clays (%) 6.87 0.00 7.23 0.00 22.74 0.00 63.79 0.00 42.28 0.11 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hornblende (%) 0.55 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jamesonite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pyrrhotite (%) 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pyrite (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Galena (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Biotite (%) 29.13 0.00 40.41 26.84 0.00 22.08 0.00 0.00 0.00 2.79 0.76 0.00 0.00 0.00 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stibnite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bronzite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Titanite (%) 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rutile (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe Oxides - No As (%) 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apatite (%) 0.69 0.00 0.00 26.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Calcite (%) 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ankerite (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arsenolite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zircon (%) 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monazite (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Spessartine (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arsenopyrite (%) 0.00 0.00 4.46 3.40 44.25 25.94 36.21 43.94 57.72 89.25 95.23 0.00 0.00 0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Fe Oxides - with As (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realgar (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ilmenite (%) 1.26 0.00 0.00 8.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unknown (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Low_Counts (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tremolite (%) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No_XRay (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sphalerite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dolomite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bornite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe-As-Ca oxide (%) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chalcopyrite (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cobaltite/Gersdorffite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuprite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sb2O3 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pentlandite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Al-Mn-Fe-As oxide (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Al-Mn-Fe oxide (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
As-Bearing Pyrite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe-Mn-oxyhydroxide (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mn-(oxyhydr)oxide (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ca Arsenate (Rauenthalite?) (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ca-Fe Arsenate (Yukonite/Scorodite?) (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bright Unknowns (%) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bastnasite? (%) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



MinLib - As-bearing Pyrite

Data Source: 05-SED-NPAG-ACLC-05_SPL_Lt
Mineral Groupings: Ungrouped
Mineral: As-Bearing Pyrite
Liberation Classes: 5% classes
Data Type: Weight%
Filter: Unfiltered
As-Bearing Pyrite Free Surface of Particle (%) 0% (barren) 0% (not exposed) 0% < x <= 5% 5% < x <= 10% 10% < x <= 15% 15% < x <= 20% 20% < x <= 25% 25% < x <= 30% 30% < x <= 35% 35% < x <= 40% 40% < x <= 45% 45% < x <= 50% 50% < x <= 55% 55% < x <= 60% 60% < x <= 65% 65% < x <= 70% 70% < x <= 75% 75% < x <= 80% 80% < x <= 85% 85% < x <= 90% 90% < x <= 95% 95% < x < 100% 100%
No. of Particles 144051.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mean Phase ECD (µm) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mean Phase Max Span (µm) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Particle Distribution (%) 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mean Density 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Distribution of Mineral (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cum. Distn. of Mineral (%) 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Modal Analysis (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chlorite (%) 17.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Albite (%) 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orthoclase (%) 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tetrahedrite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Quartz (%) 12.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Scheelite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Epidote (%) 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plagioclase (%) 23.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Barite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Muscovite/Mixed Clays (%) 6.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hornblende (%) 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jamesonite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pyrrhotite (%) 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pyrite (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Galena (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Biotite (%) 29.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stibnite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bronzite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Titanite (%) 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rutile (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe Oxides - No As (%) 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apatite (%) 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Calcite (%) 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ankerite (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arsenolite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zircon (%) 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monazite (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Spessartine (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arsenopyrite (%) 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe Oxides - with As (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realgar (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ilmenite (%) 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unknown (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Low_Counts (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tremolite (%) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No_XRay (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sphalerite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dolomite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bornite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe-As-Ca oxide (%) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chalcopyrite (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cobaltite/Gersdorffite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuprite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sb2O3 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pentlandite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Al-Mn-Fe-As oxide (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Al-Mn-Fe oxide (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
As-Bearing Pyrite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe-Mn-oxyhydroxide (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mn-(oxyhydr)oxide (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ca Arsenate (Rauenthalite?) (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ca-Fe Arsenate (Yukonite/Scorodite?) (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bright Unknowns (%) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bastnasite? (%) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



MinLib - Gersdorffite

Data Source: 05-SED-NPAG-ACLC-05_SPL_Lt
Mineral Groupings: Ungrouped
Mineral: Cobaltite/Gersdorffite
Liberation Classes: 5% classes
Data Type: Weight%
Filter: Unfiltered
Cobaltite/Gersdorffite Free Surface of Particle (%) 0% (barren) 0% (not exposed) 0% < x <= 5% 5% < x <= 10% 10% < x <= 15% 15% < x <= 20% 20% < x <= 25% 25% < x <= 30% 30% < x <= 35% 35% < x <= 40% 40% < x <= 45% 45% < x <= 50% 50% < x <= 55% 55% < x <= 60% 60% < x <= 65% 65% < x <= 70% 70% < x <= 75% 75% < x <= 80% 80% < x <= 85% 85% < x <= 90% 90% < x <= 95% 95% < x < 100% 100%
No. of Particles 144042.00 6.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Mean Phase ECD (µm) 0.00 11.18 13.55 0.00 7.53 0.00 29.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.62
Mean Phase Max Span (µm) 0.00 14.48 18.32 0.00 10.35 0.00 41.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.43
Particle Distribution (%) 99.92 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mean Density 2.83 2.85 3.90 0.00 3.20 0.00 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
Distribution of Mineral (%) 0.00 45.61 6.27 0.00 1.94 0.00 30.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.96
Cum. Distn. of Mineral (%) 0.00 100.00 54.39 48.13 48.13 46.19 46.19 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96

Modal Analysis (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chlorite (%) 17.59 7.69 0.00 0.00 51.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Albite (%) 4.16 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orthoclase (%) 2.24 0.69 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tetrahedrite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Quartz (%) 12.57 19.69 6.02 0.00 14.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Scheelite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Epidote (%) 0.12 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plagioclase (%) 23.48 29.11 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Barite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Muscovite/Mixed Clays (%) 6.87 7.77 5.79 0.00 9.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hornblende (%) 0.55 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jamesonite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pyrrhotite (%) 0.32 0.00 79.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pyrite (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Galena (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Biotite (%) 29.11 24.77 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stibnite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bronzite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Titanite (%) 0.18 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rutile (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe Oxides - No As (%) 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apatite (%) 0.69 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Calcite (%) 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ankerite (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arsenolite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zircon (%) 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monazite (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Spessartine (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arsenopyrite (%) 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe Oxides - with As (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realgar (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ilmenite (%) 1.25 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unknown (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Low_Counts (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tremolite (%) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No_XRay (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sphalerite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dolomite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bornite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe-As-Ca oxide (%) 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 42.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chalcopyrite (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cobaltite/Gersdorffite (%) 0.00 3.17 3.67 0.00 24.31 0.00 57.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Cuprite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sb2O3 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pentlandite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Al-Mn-Fe-As oxide (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Al-Mn-Fe oxide (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
As-Bearing Pyrite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe-Mn-oxyhydroxide (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mn-(oxyhydr)oxide (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ca Arsenate (Rauenthalite?) (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ca-Fe Arsenate (Yukonite/Scorodite?) (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bright Unknowns (%) 0.01 0.19 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bastnasite? (%) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



MinLib - Fe Oxides w As

Data Source: 05-SED-NPAG-ACLC-05_SPL_Lt
Mineral Groupings: Ungrouped
Mineral: Fe Oxides - with As
Liberation Classes: 5% classes
Data Type: Weight%
Filter: Unfiltered
Fe Oxides - with As Free Surface of Particle (%) 0% (barren) 0% (not exposed) 0% < x <= 5% 5% < x <= 10% 10% < x <= 15% 15% < x <= 20% 20% < x <= 25% 25% < x <= 30% 30% < x <= 35% 35% < x <= 40% 40% < x <= 45% 45% < x <= 50% 50% < x <= 55% 55% < x <= 60% 60% < x <= 65% 65% < x <= 70% 70% < x <= 75% 75% < x <= 80% 80% < x <= 85% 85% < x <= 90% 90% < x <= 95% 95% < x < 100% 100%
No. of Particles 144045.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Mean Phase ECD (µm) 0.00 2.33 0.00 14.75 0.00 0.00 17.93 6.82 0.00 0.00 8.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.66
Mean Phase Max Span (µm) 0.00 3.20 0.00 37.04 0.00 0.00 32.32 9.18 0.00 0.00 12.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83
Particle Distribution (%) 99.33 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mean Density 2.83 2.84 0.00 3.60 0.00 0.00 3.86 2.46 0.00 0.00 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90
Distribution of Mineral (%) 0.00 3.90 0.00 28.05 0.00 0.00 41.46 17.07 0.00 0.00 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73
Cum. Distn. of Mineral (%) 0.00 100.00 96.10 96.10 68.05 68.05 68.05 26.59 9.51 9.51 9.51 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73

Modal Analysis (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chlorite (%) 17.37 49.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Albite (%) 4.18 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 14.92 16.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orthoclase (%) 2.24 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tetrahedrite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Quartz (%) 12.48 26.88 0.00 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Scheelite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Epidote (%) 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plagioclase (%) 23.56 11.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Barite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Muscovite/Mixed Clays (%) 6.91 0.18 0.00 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hornblende (%) 0.55 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jamesonite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pyrrhotite (%) 0.32 0.73 0.00 84.03 0.00 0.00 44.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pyrite (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Galena (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Biotite (%) 29.25 7.02 0.00 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stibnite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bronzite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Titanite (%) 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rutile (%) 0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe Oxides - No As (%) 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apatite (%) 0.69 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Calcite (%) 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ankerite (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arsenolite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zircon (%) 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monazite (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Spessartine (%) 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arsenopyrite (%) 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe Oxides - with As (%) 0.00 0.01 0.00 7.49 0.00 0.00 40.90 52.75 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Realgar (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ilmenite (%) 1.25 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unknown (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Low_Counts (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tremolite (%) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No_XRay (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sphalerite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dolomite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bornite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe-As-Ca oxide (%) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chalcopyrite (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cobaltite/Gersdorffite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuprite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sb2O3 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pentlandite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Al-Mn-Fe-As oxide (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Al-Mn-Fe oxide (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
As-Bearing Pyrite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe-Mn-oxyhydroxide (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mn-(oxyhydr)oxide (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ca Arsenate (Rauenthalite?) (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ca-Fe Arsenate (Yukonite/Scorodite?) (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bright Unknowns (%) 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bastnasite? (%) 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



MinLib - Fe-As-Ca oxide

Data Source: 05-SED-NPAG-ACLC-05_SPL_Lt
Mineral Groupings: Ungrouped
Mineral: Fe-As-Ca oxide
Liberation Classes: 5% classes
Data Type: Weight%
Filter: Unfiltered
Fe-As-Ca oxide Free Surface of Particle (%) 0% (barren) 0% (not exposed) 0% < x <= 5% 5% < x <= 10% 10% < x <= 15% 15% < x <= 20% 20% < x <= 25% 25% < x <= 30% 30% < x <= 35% 35% < x <= 40% 40% < x <= 45% 45% < x <= 50% 50% < x <= 55% 55% < x <= 60% 60% < x <= 65% 65% < x <= 70% 70% < x <= 75% 75% < x <= 80% 80% < x <= 85% 85% < x <= 90% 90% < x <= 95% 95% < x < 100% 100%
No. of Particles 144034.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00
Mean Phase ECD (µm) 0.00 3.76 5.74 14.30 12.38 5.84 0.00 0.00 13.89 0.00 32.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.02 0.00 0.00 0.00 11.75 5.98
Mean Phase Max Span (µm) 0.00 4.50 8.83 17.22 20.54 7.66 0.00 0.00 23.07 0.00 45.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.84 0.00 0.00 0.00 17.82 8.68
Particle Distribution (%) 99.70 0.28 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mean Density 2.83 2.78 2.80 3.10 3.79 3.07 0.00 0.00 3.27 0.00 3.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 3.79 4.00
Distribution of Mineral (%) 0.00 0.61 1.33 21.48 6.16 0.68 0.00 0.00 3.88 0.00 21.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.05 0.00 0.00 0.00 2.78 2.32
Cum. Distn. of Mineral (%) 0.00 100.00 99.39 98.06 76.58 70.42 69.73 69.73 69.73 65.86 65.86 44.14 44.14 44.14 44.14 44.14 44.14 44.14 5.10 5.10 5.10 5.10 2.32

Modal Analysis (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chlorite (%) 17.51 43.69 17.66 4.84 1.38 84.78 0.00 0.00 62.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Albite (%) 4.17 0.88 6.46 4.64 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orthoclase (%) 2.22 8.11 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tetrahedrite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Quartz (%) 12.58 13.89 2.63 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Scheelite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Epidote (%) 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plagioclase (%) 23.48 23.00 54.68 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Barite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Muscovite/Mixed Clays (%) 6.87 6.03 3.61 5.18 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hornblende (%) 0.55 0.52 0.38 0.89 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jamesonite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pyrrhotite (%) 0.32 0.00 0.00 0.52 56.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pyrite (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Galena (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Biotite (%) 29.18 2.98 12.00 55.28 22.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stibnite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bronzite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Titanite (%) 0.18 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rutile (%) 0.02 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe Oxides - No As (%) 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apatite (%) 0.69 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Calcite (%) 0.45 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ankerite (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arsenolite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zircon (%) 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monazite (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Spessartine (%) 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arsenopyrite (%) 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe Oxides - with As (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realgar (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ilmenite (%) 1.26 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unknown (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Low_Counts (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tremolite (%) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No_XRay (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sphalerite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dolomite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bornite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe-As-Ca oxide (%) 0.00 0.01 2.59 18.34 15.90 15.22 0.00 0.00 37.25 0.00 66.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.44 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
Chalcopyrite (%) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cobaltite/Gersdorffite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuprite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sb2O3 (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pentlandite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Al-Mn-Fe-As oxide (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Al-Mn-Fe oxide (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
As-Bearing Pyrite (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe-Mn-oxyhydroxide (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mn-(oxyhydr)oxide (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ca Arsenate (Rauenthalite?) (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ca-Fe Arsenate (Yukonite/Scorodite?) (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bright Unknowns (%) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bastnasite? (%) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


